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Diese Verarbeitungsrichtlinie soll dem Unternehmer und Verarbeiter helfen, die Multipor Produkte besser und
einfacher zu verarbeiten.

Vorbereiten des Untergrundes

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragféhig sein. Zudem muss er gerade und eben sein, damit die
Multipor Mineraldammplatte vollflachig auf dem Untergrund klebt. Auf der folgenden Tabelle sieht man
mogliche Untergrinde sowie die dazugehorigen Massnahmen und Empfehlungen.

Untergrund

Planebenes Mauerwerk,
Betonwand, Porenbeton
Bruchsteinmauerwerk

Sandsteinmauerwerk
Unebener Untergrund verputzt

Gipsputz

Kunststoffputz
Mineralischer Putz (tragend)
Sandiger Putz [nicht tragend)
Altputz nicht tragend
Lehmputz

Tapeten

Farbe

Bestehender Bitumenanstrich
Durchnasstes Mauerwerk
Vorhandene Altdammung
innen

Vorhandene Altdammung

aussen
Holz

Fachwerk Riegelbau *
(unsichtbar)
Algen- oder Pilzbewuchs

Vorsatzschale mit
Leichtbauplatten

Massnahme
Keine

Ausgleichsputz
aufbringen
Untergrund trocken
reinigen
Ausgleichsputz
aufbringen
Entfernen

Entfernen
Keine
Verfestigen
Entfernen

Kein geeigneter
Untergrund
Entfernen

Entfernen
Entfernen
Abdichten, trockenlegen

Entfernen

Deckputz priifen gemass
Liste

Kein geeigneter
Untergrund
Ausgleichsputz
aufbringen

Entfernen

Kein geeigneter
Untergrund

Empfehlung
Falls nétig Schmutz entfernen, Feuchtigkeitsmessung

Mit einem Kalkzementputz neu aufbauen
Mit einem Sanierputz ausgleichen
Weicher Haftputz auf Kalkzementbasis

Mechanisch entfernen

Mechanisch entfernen

Untergrund reinigen

Kaliwasserglas mehrmals auftragen
Neu aufbauen mit Kalkzementputz

Entfernen und neu aufbauen mit Kalkzementputz

Mechanisch oder mit Wasser
Mechanisch oder mit Losemittel
Mechanisch

Mit einem Sanierputz ausgleichen

Mit einem Kalkzementputz ausgleichen
Reinigen oder mechanisch entfernen
Zwischenschicht einbauen

Auf Balken vorgangig Putztrager befestigen und
Fachwerk mit Kalkzementputz ausgleichen
Mechanisch oder mit Losemittel

Entfernen und neu aufbauen auf massivem Untergrund
wie Ytong Renova

*Als Zwischenraum bei Fachwerk/Riegelbau ist Multipor nicht geeignet
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1.1.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Maximal zulassige Feuchtigkeitsgehalt im Traggrund vor Beginn der Warmedammarbeiten ist in der
Norm SIA 243 festgehalten und muss uberpriift werden. Folgende Werte diirfen nicht tiberschritten werden:

M Beton 3,0 Massen%
M Backstein 4,0 Massen%
B Kalksandstein 3,0 Massen%
B Zementstein 3,0 Massen%
M Porenbeton 17,0 Massen%

(Putze bendtigen keine Feuchtigkeitsmessung, sofern sie mindestens 28 Tage alt und trocken sind.)
Verarbeitung

Nachdem der Untergrund tberpriift und die Massnahmen eingeleitet wurden, kann mit dem Verkleben der
Platten begonnen werden.
e,

Verklebung

Mit der Zahntraufel vollflachig auf der Riickseite der
Dammplatte auftragen und einmassieren, damit der Mortel
an der Platte haftet. Stoss- und Lagerfugen werden nicht
verklebt. Ist der Kleber aufgetragen, sind die Dammplatten
an der zu ddmmenden Wandoberflache unter Druck
einzuschwimmen und vollflachig zu verkleben. Das
verhindert ein Hinterstromen der Dammebene mit Luft und
gewahrleistet ausserdem eine dauerhafte Funktionsfahigkeit
der D&mmung.

Die erste Reihe muss lot- und fluchtgerecht angelegt werden, damit die nachstfolgenden Dammplatten
fugenfrei verlegt werden kdnnen. Der Fugenversatz bei der Ubereinanderliegenden Schichten betragt >
15cm. Bei Fenster- und Tiirecken werden die Platten ausgeklinkt, so dass in den Ecken keine
Dammstofffugen vorhanden sind.

Lassen Konstruktionen (Holzbalkendecken, Holzfussbéden

etc.) ein unterschiedliches Dehnungsverhalten oder Setzen

erwarten, ist eine Entkopplung zwischen dem bestehenden

Bauteil und der Multipor Dammplatte mit dem Multipor

Hanf-Filz-Dammstreifen im Innenbereich notig. Anschliisse

im Aussenbereich an Fremdbauteile wie Fenster, Fensterbank,
S ~ Turen oder Dachuntersichten sind mit einem geeigneten

{ Fugendichtband zwischen der Multipor Mineraldammplatte und

- dem flankierenden Bauteil zu trennen.

Bewegungsfugen in der Tragkonstruktion sind auch beim
Einsatz von Multipor Warmedammung zu Gbernehmen.
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3. Diibeln / Befestigungen

Nachdem die Platten verklebt sind, missen die Unebenheiten mit dem Multipor Schleifbrett ausgeglichen
werden. Danach kann mit dem Dibeln begonnen werden. Pro Platte ist mit einem Warmedammdibel zu
rechnen, falls Dibel bendtigt werden. Bei verputzter Deckendammung ist grundsatzlich durch die
Netzeinbettung zu verdiibeln. Die WDVS Diibel werden biindig mit der Dammplatte versetzt und
anschliessend mit einem Verschlussstopfen in die versenkte Schraube montiert.

Dammung aussen Neubau X
Dammung aussen Sanierung X
Dammung innen Neubau X
Dammung innen Sanierung X
Dammung innen fur keramische Wandplatten* X
Dammung Decken < 140 mm Dicke (*) X
Dammung Decken > 140 mm Dicke*(*) X
(Dd&mmung aussen auf Ytong) Einfamilienhaus X
(Da&mmung aussen auf Ytong) Mehrfamilienhaus X

* Dubel wahrend der Netzeinbettung in den frischen Maortel.

(*) Ist bei Deckenddmmung eine Netzeinbettung erforderlich, muss der Diibel durchs Netz in den frischen
Mortel eingesetzt werden.

4. Armierung der Multipor Dammplatte

Mit dem Multipor Leichtmoértel und einer 10er Zahntraufel
vollflachig auftragen und das Netz leicht andriicken.
Danach nochmals mit dem Leichtmaortel fein tiberziehen,
damit ein Untergrund fur den Deckputz gegeben ist. Damit
erreicht man eine Putzdicke von 5-6mm. Als
Gewebeeinbettung ist das Multipor Armierungsgewebe 4 x 4
mm zu verwenden.

Als Rissprophylaxe im Sturzbereich ist ein Armierungspfeil
oder ein zugeschnittenes Multipor Armierungsgewebe il (

vorgangig einzubetten. Putze miissen bei Anschliissen an : B~
Fremdbauteile durch einen sauberen Fugenschnitt getrennt werden.

Bei stossgefahrdeten Innenwandbereichen (z.B. in Treppenhdusern oder &ffentlichen GebZduden) erhéht zusatzlich
eingebautes alkalibestandiges Panzerarmierungsgewebe die Druckfestigkeit der Oberflache. Es wird als
zusatzliche Gewebespachtelung unterhalb der normalen Armierungsschicht Stoss an Stoss in den Multipor
Leichtmortel eingebettet, wobei der Armierungsmortel anzurauen ist. Vor dem Auftragen der vollflachigen
Systemarmierung muss die Panzerarmierung mind. drei Tage durchgetrocknet sein. Ausserdem ist sie vor dem
Setzen von Kantenschutz- und Dehnungsfugenprofil auszufihren.
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5. Deckputz:

Als Deckputz eignen sich aufgrund der hohen Diffusionsoffenheit der Multipor Mineraldammplatte folgende
Produkte:

B Kalkputze, bzw. mineralische Putze, die den unten aufgefiihrten Kriterien entsprechen
B Glattputze bis max. 2mm (Innenbereich)

B Silikatputze

B Silikonharzputze

Sie kdnnen unter folgenden Bedingungen appliziert werden.

B Organische Bestandteile max. 2 Gewichts-%
B E-Modul 1'500 bis 2'200 N/mm?
B Korngrdsse 0,5 - 3 mm

Fiir Deckputze aussen kommen noch zusétzliche Bedingungen dazu:
B Wasseraufnahme Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,2 [kg/ m2h'/?]
B Y-Wert max. 30 (geméss SIA 243)

Die Maximalputzdicke mit Einbettung und Deckputz darf 10mm nicht iberschreiten!
Besondere Hinweise:

Vor allem bei der Innendammung ist nach der Verarbeitung auf eine ausreichende Liiftung zu achten, damit die
eingebrachte Feuchtigkeit nach der Verarbeitung entweichen kann.
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Anstriche:

Als Anstriche sind diffusionsoffene Farben geeignet.

B Mineralfarbe
B Silikatfarbe
B Silikonharzfarbe

6. Nassraume und Abdichtungen im Innenbereich

Sind innen im Badbereich Multipor Platten verklebt worden, miissen sie gemass dem Merkblatt SMGV
.Untergriinde fir Wandbelage aus Keramik, Natur- und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich
abgedichtet werden, bevor die keramischen Wandplatten geklebt werden.

Keramische Wandplatten liber 25 kg/m? sind auf Multipor Innendammplatten nicht zulassig.

Multipor Platten diirfen nur in den Nasszonen in hiuslichen Bereichen angewendet werden (FBK 0 und
FBK A01, im 6ffentlichen oder industriellen Bereich (FBK A1) sind sie in den Nasszonen nicht zulassig

FBK*= Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse

7. Sockel im Aussenbereich

Im Sockelbereich oder im stehenden Wasser diirfen keine Multipor Platten verwendet werden, dafir sind
spezielle Sockelplaaten zu verwenden. Nach dem Deckputz muss bis oberhalb Terrain eine Abdichtung
vorgenommen werden, damit keine aufsteigende Feuchtigkeit entsteht.
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8. Ubersicht Zusatzprodukte

Multipor Leichtmortel

Der Multipor Leichtmdértel eignet sich zum Kleben und Netzeinbettung fir innen

und aussen an Wanden und Decken. Nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten.

Der Mortel ist von Hand oder maschinell wahrend 1.5 Stunden verarbeitbar.

Fuchsschwanz

Mit dem Fuchsschwanz lassen sich Mineraldammplatten einfach, schnell und
genau zuschneiden.

Multipor Schleifbrett

Mit dem Schleifbrett lassen sich die Mineraldammplatten leicht und einfach
schleifen. Danach ist die bearbeitete Flache zu reinigen, damit der Leichtmortel die
notige Haftung bekommt.

Zahntraufel

Die Zahntraufel sorgt fir einen vollflachigen Auftrag des Multipor Leichtmortels
auf die Mineraldammplatten.

Zahnung bis 140mm Plattendicke:

Innendammung WI und Aussendammung WAP 10mm, Deckendammung DI 12 mm
Zahnung ab 160mm Plattendicke:

Innendammung WI und Aussendammung WAP 12mm oder 15mm,
Deckendammung DI 15 mm
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Xella Porenbeton Schweiz AG
Steinackerstrasse 29
8302 Kloten

Qs 0433883535
) 0433883588
(@ info.ch@xella.com
O www.multipor.ch

KompetenzCenter

Qs 0433883555
@ tec@xella.com

Hinweis: Diese Broschiire wurde von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und
informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik

bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Anderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben

ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prifung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig.

Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter
https://www.ytong.ch/de/datenschutz.php

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.
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